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№ 

пп 

 

Найменування розділів, тем 

1 Тема 1. Загальні питання технічної діагностики. Основні поняття та визначення. 

 

2 

 

Тема 2. Основні типи зварювальних дефектів. Основні методи неруйнівного 

контролю якості матеріалів і конструкцій. 

 

3 

 

Тема 3. Метод акустичної емісії: фізичні основи, загальні відомості, фізична та 

математична моделі. Практичне застосування методу акустичної емісії. 

 

4 

 

Тема 4.. Ультразвукова дефектоскопія: фізичні основи, принципи роботи 

акустичних випромінювачів: будова електромагнітно-акустичних перетворювачів, 

відображення, заломлення і  перетворення ультразвукових коливань, 

дефектоскопія на основі п”єзоелектричних перетворювачів, контроль зварних 

з”єднань, отриманих за допомогою дугових способів зварювання, контроль 

зварних швів, отриманих стиковим контактним зварюванням, визначення умовних 

розмірів та форм дефектів. 

       

 

5 

 

Тема 5. Фізичні основи та загальна характеристика вихореструменевого контролю. 

Глибина проникнення електромагнітного поля в провідне середовище. Робочі 

частоти, критерії їх вибору. Типи вихореструменевих перетворювачів, їх 

конструкції і сфери застосування. 

 

6 

 

Тема 6. Магнітний контроль. Фізичні основи магнітних методів неруйнівного 

контролю. Доменна структура феромагнетиків. Основні характеристики магнітних 

полів та магнітних властивостей феромагнітних матеріалів. Петля гістеризису та її 

параметри. Визначення коерцитивної сили за індукцією та за намагніченістю. 

Статичні та динамічні характеристики феромагнітних матеріалів. Ефект 



Баркгаузена. 

 

7 

 

Тема 7. Оптичні методи НК. Методи і засоби оптичної мікроскопії для 

діагностики поверхонь матеріалів і зварних з”єднань. 

 

8 

 

Тема 8. Тепловий метод НК. Метод інфрачервоної емісії. Розсіювання теплових 

полів у металоконструкціях під напруженням. Тепловізори. 

 

9 

 

Тема 9. Радіаційні методи неруйнівного контролю Промислова класична та 

обчислювальна томографія.  

 

10 

 

Тема 10. Залишковий ресурс конструкцій. Загальні положення. Екстраполяція 

результатів контролю. Статистичні методи обробки результатів. 

 

11 

 

Тема 11. Методи лазерної інтерферометрії: загальні відомості. Голографічна 

інтерферометрія  (ГІ). Суть методу. Оптичні схеми інтерферометрів. Застосування 

ГІ для виявлення дефектів в конструкціях та матеріалах. Спекл-інтерферометрія 

(СІ). Суть методу. Оптичні схеми інтерферометрів. Застосування СІ для 

вимірювання переміщень та контролю дефектів.. Електронна спекл-

інтерферометрія (ЕСІ). Суть методу. Оптичні схеми інтерферометрів. 

Застосування ЕСІ. Електронна ширографія (ЕШ). Суть методу. Оптичні схеми 

інтерферометрів. Застосування ЕШ для контролю якості матеріалів та конструкцій. 

Області застосування ЕШ. 

 

12 

 

Тема 12. Зварні конструкції. Конструкційні матеріали. Загальна характеристика 

зварних з”єднань. Деформації та напруження, які виникають внаслідок дії 

термічного циклу при зварюванні плавленням. Способи зниження напружень та 

деформацій в зварних конструкціях. Залишкові напруження в зварних з”єднаннях 

та елементах конструкцій. Експериментальні методи визначення залишкових 

зварних напружень та деформацій. Суть методів.  

  

 

13 

 

Тема 13. Механічні властивості зварних з”єднань та методи їх визначення, вплив 

дефектів та напруженого стану на статичну та циклічну міцність зварних з”єднань. 



Крихке руйнування зварних з”єднань. Методи оцінки опору конструкційних 

матеріалів крихкому руйнуванню. Види корозійного руйнування зварних з”єднань. 

Методи оцінки корозійної стійкості. Деградація властивостей матеріалів. 
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